LUBIKROHV

I
UKU toodab ’G\ paikeseenergiaga
ISTLUS I

Kirjeldus

UKU lubikrohvid on 100% looduslikud ning toodetud paikeseenergiaga. Inspireerituna traditsioonilistest retsepti-
dest, oleme loonud tanapdevased tooted, mida kasutatakse nii ajalooliste hoonete restaureerimiseks kui moder-
nsete hoonete viimistlemiseks. Lubikrohv siseviimistlusmaterjalina on hea valik kvaliteetse sisekliima loomiseks
ning konstruktsioonide tuleptsivamaks muutmiseks. Lubi-taitekrohv sobib j6ulisemat pinnastruktuuri hindavale
inimesele. Lubikrohv on vaga vastupiday, sobides hasti fassaadide, esikute ja vannitubade viimistlemiseks. UKU lubi
taitekrohv on saadaval kuivseguna.

Kasutus

Sobib erinevate pindade krohvimiseks nii valis- kui sisetingimustes, kaasaarvatud niisketes ruumides. Kasutatakse
lubi-aluskrohvi viimistlemiseks, lubikrohvi parandusté6deks ning ehituskivide ladumiseks. Sobivad aluspinnad: puit
(roomatil), kivi, tellised, savi, lubi- jt mineraalkrohvid, rooplaat, pdhusein, betoonplokid, Aeroc, Fibo jne.

Varvivalik

Kreemvalge.

Omadused

Lubikrohv reguleerib ruumi 6huniiskust, parsib hallistuste teket, sobib allergikutele, on vaba kahjulikest lenduvatest
orgaanilistest Uhenditest ning krohvipind jaab antistaatiline. UKU lubikrohv on hea pinnatugevuse, plastilisuse ja
nakkuvusega niiskust labilaskev materjal. Eri partiides vdivad esineda vahesed toonierinevused.

Aluspind

Aluspind peab olema stabiilne, raskust kandeyv, kuiv, imav, hea nakkuvusega ning kindlasti puhas tolmust, varvi-
dest ja maardeainetest (6lid, rasvad jne). Puitpindade (palk, laudis, sileda pinnaga puitlaast- jm plaadid) krohvimisel
peab kasutada hdredat pilliroomatti, soojustamiseks pilliroo-, puitkiud- v&i korkplaati. Kui krohvitakse teises kihis
viimistluskrohviga, soovitame krohvi armeerimiseks kasutada tdies ulatuses suurema silmaga (vahemalt 7x7 mm)
klaaskiudvdrku 7-10 cm Ulekattega.

Tingimused

Aluspinna ja Umbritseva 8hu temperatuur peab olema kdrgem kui 5°C. Lubja karboniseerumise protsess toimub vee
ja 6hus leiduva susihappegaasi (CO2) mdjul, 1 cm paksune lubjakiht vajab selleks aega ca 1 kuu, seetdttu tuleb kroh-
vimisel valistingimustes lubikrohvi kaitsta tuule ja paikse poolt pdhjustatud liigkiire kuivamise eest. Kuumal suvel Gle
25°C peaks lubikrohvi jarelniisutama 5 paeva (kaks korda paevas).

Toovahendid

Kellud, hddrutid, silutid, liibid. Paigaldamine kasitsi v8i krohvipritsiga.

Segu valmistamine

Uhele kotile (25 kg) lisada 3,75-5 liitrit puhast vett ja segada korralikult 5-10 minutit, et segu muutuks poorseks,
Uhtlaseks massiks mida on hea paigaldada. Kdige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval paeval, mini-
maalselt vdiks segu enne kasutamist seista 0,5 h. Parast seismist tuleb krohv uuesti hoolikalt |abi segada.

Paigaldus

Aluspinnad eelnevalt puhastada ja korralikult niisutada. Kandke peale kiht paksusega 4-6 mm (mitte Gle 6 mm).
Laske krohvil taheneda ning tasandage pind, soovituslikult krohvihddrutiga valtides siledat metall-liibi pinda ja h66-
rutage/tihendage pind krohvi- vdi kummih&6rutiga Uhtlaseks. Peale (heledaks) kuivamist niisutada lubikrohvi veel 5
paeva jooksul (Seda juhul kui temperatuur on tle 25°C).

Léppviimistlus

Kui taitekrohv jaab viimaseks kihiks, soovitame pinda kruntida UKU krundiga. Enne kruntimist ptuhkida pinnalt tuge-
va harjaga lahtised liivaterad. Peenema teraga vdi siledama pinnastruktuuri saavutamiseks soovitame |6ppviimist-
luseks kasutada UKU lubi-peenviimistluskrohve, mida on v8imalik toonida UKU looduslike pigmentidega v6i UKU
savikrohviga.

Materijali kulu 7-10kg/m?
PAKEND KIHI PAKSUS 7/ KATVUS KIHI PAKSUS 7/ KATVUS
25kg kott 3mm/ 3,5m? 4mm /2,5m?
1000kg kott 3mm/ 140m? 4mm /100m?2
Ohutus Lubi on sédvitava toimega. Valtida tolmu sissehingamist, kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Soovitav on kasu-
tada respiraatorit, kaitseprille ja -riietust. Silma sattumisel pesta silm flsioloogilise lahusega.
Sailitamine Sailitada kuivades tingimustes. Sailivusaeg 1 aasta.

Tootekirjelduses on vélja toodud materjali kasutusvéimalused ja soovitused to6tamiseks. Tootja on materjali testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida
selle diget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat vastutusest. Iga objekti puhul tuleb Idhtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest. Tooteleht kaotab kehtivuse
uue vdljaandmisel. Viimati uuendatud 01.05.2019.
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